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HASIT Hofatex SysTherm NK

Verputztes Holzfaser-wWarmedammsystem (WF-PT WDS) WAP (nach DIN 4108-10)
- auf Holzstanderkonstruktion
- auf massives Mauerwerk (Zulassung gem. ETAG 004 ,beantragt®)

Produkt

Putzfahiges Warmedammelement aus Holzweichfaserplatten mit spezieller Dichte und umlaufender Nut- und Feder-Kante
(Holzfaserdammstoff gemass EN 13171). ' (

e Plattenformat (Deckmass): 590 x 1300 mm mit umlaufender Nut bzw. Feder*
e Rohdichte der gepriiften Platten: 210 kg/m3*
e Querzugsfestigkeit: > 30 kPa*
e  Druckfestigkeit: > 100 kPa*
o Warmeleitfahigkeit: 0,045 W/mK*
o Diffusionwiderstandszahl: u 5%
e Brandklasse EN 13501-1: E*
e Baustoffklasse DIN 4102: B2*
*)= Herstellerangaben
Verwendung

Systemgeprifte, diffusionsoffene Warmedammplatte fiir verputzfahige Aussendwand-Warmedammsysteme fir mineralisch-
massive Untergriinde (Mauerwerk) und fir Holzkonstruktionen. Einsatzbereiche sind Alt- und Neubauten fur verbesserten
Schall- und Warmeschutz. Nicht im Fassadensockel verwenden.

Eigenschaften

o  Okologisch empfehlenswert, recyclebar
e Hohe Diffusionsoffenheit und Schalldammung
e Hoher sommerlicher Hitzeschutz

Verlegen der Dammplatten

o Die Dammplatten missen bis zum Verputzen trocken (Restfeuchte max. 15%), sauber und unbeschadigt bleiben.

e Vor der Verwendung der Holzfaser-Dammplatten sollten diese akklimatisiert werden.

e In allen Anschlussbereichen (z.B. Sockel-, Fenster- und Dachrandbereich) ist zwingend auf Schlagregen- und
Winddichtigkeit zu achten (geeignete HASIT Fugendichtbander oder HASIT Putzanschlussprofile verwenden).

e Holzfaserplatten durfen erst ab 30 cm Uber der Spritzwasserzone (Gelandeoberkante, bewitterte Terrassen, 0.4.)
verlegt werden. Darunter sind geeignete Sockeldammplatten (z.B. HASIT EPS/PER 035) zu verwenden.

e Bei Verwendung im Holzbau ist zwingend die Verwendung von Sockelschienen (z.B. HASIT SOLI-TEX KU W61
Sockelschiene oder HASIT SOKA-TEX W65 Sockelkantenprofil im Ubergangsbereich Massivbau (Keller oder
Bodenplatte) zu Holzleichtbau erforderlich.

e Die Fensterbanke (z.B. HASIT FEBA FB Fensterbanke mit HASIT FEBA ST-GLEI ,,Gleitabschluss“ oder HASIT
FEBA GFB) sind vor der Dammplattenbefestigung zu montieren und umseitig ein HASIT Fugendichtband bundig mit
dem Dammstoff einzulegen. Sollte dies nicht mdglich sein, so sind die Dammplatten entsprechend zuzuschneiden,
sodass eine fachgerechte regen- und windsichere Montage auch nachtréaglich noch mdglich ist. Bis zur Montage muss
sichergestellt sein, dass kein (Regen)-Wasser in die Konstruktion gelangen kann. Wandbildner miissen trocken sein.

o Die Verlegung der Dammplatten erfolgt absolut fugendicht im Verband. Der Plattenversatz muss mind. 20 cm
betragen. Es ist darauf zu achten, dass keine Kreuzfugen und keine offenen Stoss- oder Lagerfugen entstehen und
dass keine Fehlstellen oder Unebenheiten vorhanden sind. Bereits bei der ersten Dammplattenreihe ist darauf zu



achten, dass weder die vertikalen noch die horizontalen Plattenfugen genau auf Tur- oder Fensterecken treffen (ev.
Verlegeplan erstellen).
e  Zuschnitte kénnen mittels Stichsage (mit langem Wellenschliffblatt) oder einer geeigneten Kreissége erfolgen.
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Richtig Falsch

Verklebung auf massiven Wandbildner (z.B. Mauerwerk)

e Der Untergrund muss trocken, tragfahig sowie frei von Verunreinigungen (wie z.B.
Staub, Russ, Algen etc.) sein. Vor der Verklebung ist die Flache mit einem Lot
auszuloten, damit die erforderliche Kleberdicke ermittelt werden kann.

e Die Platten werden im Randwulst-Punkt-Verfahren oder Rand-Wulst-Streifen-Methode
verklebt. Die Verklebungsflache hat mind. 40% zu betragen. Der Kleber sollte dabei gut
an die Platte angedruckt werden, damit dieser beim Einrasten in die Feder der schon
versetzten Platten nicht von der Platte abrollen kann. Die Kleberwiilste sollten ca. 5 cm
breit und 2 cm hoch auf die Platten aufgetragen werden. Etwaiger Kleber auf den Plattenfugen muss restlos entfernt
werden, sodass die Plattenfugen immer satt und press gestof3en sind. Mechanische Beanspruchungen wie klopfen,
schieben diubeln o.4. sind erst nach ausreichender Klebererhartung erlaubt (im Regelfall nach mind. 2-3 Tagen).
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Zusatzliche mechanische Befestigung (auf massivem Wandbildner z.B. Mauerwerk)

e Jede einzelne Dammplatte muss zusétzlich ausreichend und dauerhaft mechanisch befestigt werden.

e Nach ausreichender Klebererh&rtung sind mind. 4 System-Dubel regelméssig pro Platte [1180 x 590 mm Deckmass]
flachenbiindig setzen (entspricht ca. 6 Stk/m?2). T-Fugen-Verdibelung plus 2 mittige Diibel entsprechen beispielsweise
4 Stk/Platte.

e Eindringtiefe gemdass der Richtlinie des entsprechend eingesetzten Systemduibels (z.B. HASIT STR-U
soberflachenbiindig mit Stopfen“; Verankerungstiefe 25 mm im tragenden Untergrund.



Befestigung auf Holzkonstruktionen

e Rieglabstand max. 62,5 cm — mit Vollverschalung (OSB 0.4.) auch grdsserer Abstand méglich.
 Die Mindestplattendicke auf Riegelkonstruktion betragt mit HASIT Putzsystem 4-6 mm Unterputz.
e Hier gelten die Richtlinien des Plattenherstellers — diese muss auf alle Félle ausreichend fest und dauerhaft sein.
e Es sind rostfreie V2A-Edelstahl-Breitriickenklammern (z.B. Haubold) oder geeignete Schraubdiibel
(z.B. HASIT STR-H Schraubbefestiger) erforderlich. Fliegende Stdsse nur mit Nut und Feder erlaubt.

Befestigung mit V2A Edelstahlklammern:

- Winkelung der Klammern mind. 30-60°

- Eindringtiefe der Klammer mind. 30 mm ins Konstruktionsvollholz (KVH)

- Klammern miissen mind. 2 mm versenkt sein

- Klammerabstand <10cm, wenn nicht ausdriicklich anders von Hersteller empfohlen.
- Plattenversatz im Riegelbau mind. 30 cm — mit Vollverschalung mind. 20cm

Befestigung mit Schraubdiibel — HASIT STR-H:

- Auflage auf mind. 2 KVH-Steher pro ganzen Platte

- mind. 3 Dubel pro Steher; bzw. 6 Stk/Platte — flachenbiindig eingeschraubt

- Dibelschraube muss mind. 30mm ins KVH befestigt werden.

- Achtung: Dibel immer mit leichtem Winkel nach unten und zur bereits verlegten Platte einschrauben, damit sich die
Fugen nicht 6ffnen.

Holfzfaser-Platten - Nachbehandlung

o Offene Plattenfugen bei geklebten und mechanisch befestigten Platten bis zu 5mm k&nnen mit einer Korkpaste buindig
verfillt werden. Erst nach vollstéandiger Trocknung der Korkpaste tberputzen. PU-Schaume sind nicht geeignet

e Das verputzen von Wandflachen mit offene Fugen Gber 2 mm bei rein mechanisch befestigten Platten im Holzbau ist
unter keinen Umstanden erlaubt. Fugen durch Winkelungenauigkeit durfen auch etwas grdsser sein, wenn die
restlichen Plattenflanken eng an den anderen Platten anliegen. Solche Flachen miissen saniert werden. Beziiglich der
Saniermdglichkeit kann der Dammplattenlieferant nitzliche Tipps geben. Die Missachtung der maximalen Fugenbreite
fuhrt zu Quetschfalten und damit zum Schaden im Putzsystem. Das Verfillen solcher Fugen mit PU-Schaumen ist
generell ungeeignet.

e Die Dammplatten sind zwingend vor Feuchtigkeitseintritt zu schitzen (z.B. bei Plattenfugen oder bei Anschlissen).

Sollte es doch dazu gekommen sein, ist nach augenscheinlicher Trocknung eine Kontrolle der noch etwaig enthaltenen
Feuchtigkeit durch einen Folientest zu Uberprifen. Feuchte Dammplatten dirfen unter keinen Umsténden verputzt
werden.
Folientest: Zur Kontrolle an augenscheinlich trockenen Flachen sind nach Regentagen an mind. 2 reprasentativen
Stellen (z.B. bewitterte Geb&udekante, Wetterseite) eine ca. 1 x 1 m grosse transparente PE-Folien aufzukleben (nur
am Folienrand mit starkem Klebeband ankleben). Nach 1-2 Sonnentagen darf sich lediglich ein kleines Kondensat an
der Folienuntersicht bilden. Sollte das stark und ausgepragt sein, ist mit den Putzarbeiten unbedingt abzuwarten. Im
Zweifelsfall muss ein Bohrkern von der Dammplatte enthommen werden und im Trockenschrank die Feuchte
(Darrmethode) bestimmt werden. Elektronische, zerstérungsfreie Feuchtemessgerate sind ungeeignet.
Darrfeuchtigkeitsgehalt der Dammplatten darf 15 Masse-% nicht Gbersteigen; die Fugen missen trocken sein.

o Die Dammplatten sind spatestens nach ca. 8 Wochen zu beschichten — sollte das nicht méglich sein ist das Gewerk
ausreichend vor Witterungseinflissen zu schitzen. Die Zellstruktur der Holzfaser kann durch UV-Strahlung zerstort
werden — das Holz wird grau - in der Folge muss die Holzfaser vollflachig abgeschliffen werden. Zu keiner Zeit darf
wahrend der Bearbeitung Wasser hinter die Konstruktion gelangen.

Armieren der Dammplatten

e Die Beschichtung der geklebten Dammplatten sollte nach ca. 5 Tage — bei feucht kiihler Witterung entsprechend
spater - erfolgen. Je nach konstruktivem Fassaden-Witterungsschutz sollte z.B. ein Geriistdach 0.4. vorgesehen
werden, um Verzdgerungen durch z.B. nasse DAmmplatten zu vermeiden.



e Als Armiersystem steht ein hochwertiges Mittelschicht-System mit einer Nennputzdicke der Armierschicht von 5
mm zur Verfigung (d.h. an der diinnsten Stelle 4 mm; im Mittel mind. 4,5 mm und sollte nie dicker als 6 mm sein —
problemlos mit einer HASIT Zahntraufel auch in einem Arbeitsgang erzielbar).

Eigensch aften: HASIT Unistar LIGHT Klebe - und Armier ungs moértel

- besonders schlagfest und robust

- ein Produkt auf Sockeldammplatte und Fassadendammplatte

- mineralisch, weisszement - gebunden, mit organischem Styropor-Leichtzuschlagstoff

e Alle Anschlusse sind dauerhaft regen- und winddicht auszuftihren. An Gebaudeéffnungen wie Fenster und Turen wird
an den jeweiligen Ecken ein HASIT Gewebeeckpfeil dinn eingespachtelt. An Ecken und Kanten sind HASIT
Gewebeeckwinkel und an Untersichten HASIT Tropfkantenprofile  einzuspachteln. Wenn alle Vorarbeiten
abgeschlossen sind, kann die Flachenarmierung erfolgen.

e HASIT Unistar LIGHT wird mit der Maschine oder von Hand in einen Putzdicken von ca. 5 mm aufgebracht. Mit der
empfohlenen Zahntraufel HASIT wird der Mortel zuerst kreuz und quer und dann gerichtet in die Richtung wie die
Gewebebahn eingelegt werden soll durchgekdmmt. Dabei sollten die Stege des gekammten Unterputzes regelmaRig
voll sein. Zwischen den Stegen sollte die Dammplatte praktisch sichtbar bleiben (d.h. Unterputz scharf abziehen). So
wird eine absolut gleichmaBige Schichtdicke mihelos und sicher in einem Arbeitsgang erreicht. In dieses frische
Mortelbett wird mit einer Stahltraufel das HASIT Armierungsgewebe weiss komplett flichendeckend, im oberen
Drittel mind. 1 mm {berdeckt und gestreckt eingebettet. Die Gewebelberlappung muss mind. 10 cm betragen. Eine
kurze Nachbehandlung der frisch armierten Flache mit einer ca. 1-1,5m langen Putzerlatte gewéhrleistet perfekt plane
Flache. Die Durchfihrung mit der Zahntraufel HASIT ist lediglich eine Empfehlung, die erforderliche Unterputz
Schichtdicke von 5 mm kann auch mit der Spachteltechnik, wenn auch muhevoller, erreicht werden. Der Unterputz
muss mind. 5 Tage bei guten Trocknungsbedingungen trocknen. Bei feucht-kuhler Witterung entsprechend langer
warten, bevor der Oberputz aufgetragen wird.

Sockelausfiihrung

e In der Sockel- und- Spritzwasserzone (mind. 30 cm Uber Gelandeoberkante) ist eine Sockelplatte HASIT EPS/PER zu
verwenden. Sollte das Sockelprofil tiefer als diese 30 cm montiert sein, ist auch auf der Sockelschiene mit einer
Sockeldammplatte und nicht direkt mit einer WF-PT Platte zu beginnen.

e Auch die geklebten Sockelddmmplatte unter den Sockelprofilen missen immer zusatzlich mechanisch verankert
werden (mind. 2 Dibel/Platte).

Aufbringen der Endbeschichtung

e Nach einer Austrocknungszeit des Unterputzes von ca. 5 Tagen (bei guter Witterung) kénnen diffusionsoffene, HASIT
Beschichtungen fir Warmedamm-Verbundsysteme aufgebracht werden (z.B. HASIT SiSi-Putz oder Siliko nharzputz
PROTECT mit jeweils HASIT Putzgrund UNI oder HASIT 704 Kornstruktur mit HASIT PE 420 SILOSAN
Silikonharz -Aussen anstrich oder HASIT PE 519 SISI Aussenanstrich ).

e Hinweis : Etwaige Vergilbungen auf dem rohweissen Unterputz stellen keinen Mangel dar. Diese werden durch die
Gerbséaure der Dammplatten verursachte. Die empfohlenen HASIT Endbeschichtungen halten diese Gerbséaure sicher
zurilck.

Letzter Arbeitsgang - Aufbringen des Feuchteschutzes im Unterterra  inbereich

o Auf die fertige Putzoberflache im Unterterrainbereich wird eine Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit mit z.B.
HASIT OPTIFLEX 2K Dicht-Spachtelmasse bundig bis zur Terraingrenze aufgespachtelt. Eine Noppenfolie schitzt
die Dammung und Abdichtung im Unterterrainbereich vor mechanischen Beschadigungen beim Zuschitten und auch
bei spateren Belastungen durch z.B. Sedimentation von Terrassenplatten — und Belagen.

e Oft sind bei der Fertigstellung der Verputzarbeiten die Terrain- bzw. Geléandeoberkanten-Linien noch nicht genau
bekannt, sodass die Abdichtung nicht durchgefuhrt werden kann. Dann ist der Bauherr unbedingt schriftlich darauf
hinzuweisen, dass dieses zum gegebenen Zeitpunkt aufgebracht werden muss. Diese Oberflachenabdichtung im
Unterterrainbereich ist ein wesentlicher Funktionsteil bei jedem Damm- und- Putzsystem.

Systemgewahrleistung kann ausschlie3l ich bei fach- und sachgerechter Anwendung samtlich empfohlener HASIT
Putze und Systemz ubehorteile (z.B. Putzanschlussleisten , Gewebe-Eck-Winkel, Dibel, Sockelleisten usw.) erteilt
werden.
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